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I forbindelse med et undervisnings-
forleb om materialelare, blev jeg
opmearksom pa eksistensen af Ka-
seingarn. Stor var min fascination,
da jeg fandt ud af, at dette garn er
lavet af regenereret malkeprotein,
kasein. Med min naturvidenskabe-
lige uddannelsesbaggrund og min
livslange praktiske interesse for
tekstiler, havde jeg dermed lige
pludselig fundet et emne, der for-
bandt disse 2 omrader.

Med denne artikel vil jeg skitsere,
hvad denne tekstilfiber er for noget,
og hvordan udviklingshistorien er
forlebet. Udviklingen af 1. genera-
tions kaseinfibre er en historie om
teknologisk innovativ udvikling...
og fejlslaen. Vi star nu midt i en tid,
hvor 2. generations kaseinfibre er
ved at komme pa banen. Og lige som
tiden er blevet en hel anden, saledes
er ogsa markedspreemisserne.
Historien er et eksempel pa, hvor-
dan veerdien af et produkt, nemlig
kaseinfiberen, har endret sig igen-
nem tiden. — Og hvordan visioner og
teknologisk udvikling har fungeret i
samspil hermed.

Mit enske er at kunne ege interes-
sen for den fascinerende wverden,
der er af fibre med forskellige egen-
skaber, historier og anvendelsesmu-
ligheder. Forhabentlig vil artiklen
veere til inspiration i virket med
handarbejde og i handarbejdsun-
dervisningen. Jeg hdber, at historien
kan veere medvirkende til, at bade
elever og handarbejdsinteresserede
voksne far pirret nysgerrigheden
for, hvad tekstiler (ogsa) er for no-
get, og hvordan verdien af disse
udvikler sig i taet samspil med sam-
tiden.

HVAD ER KASEINGARN?
Kaseingarn er lavet ved regenere-
ring. Umiddelbart kan det lyde no-
get fjernt og teknisk, men reelt ken-
der vi i hej grad til det fra vores dag-
lige interesse for tekstiler; viskose er
jo en sadan regenereret fiber.

Kasein kan ogsa umiddelbart lyde
som noget valdig kemisk noget, —
men ligesom grundbestanddelen i
viskose er naturlig, nemlig cellulo-
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semasse fra eksempelvis trae, bom-
uld eller bambus, sa stammer kasein
ogsa fra en naturlig kilde: maelk!
Endelig kan det ogsd umiddelbart
lyde som noget veeldig nymoderne
noget, dette at regenerere en be-
standdel af meelk, kasein, — men stor
var min forundring, da jeg fandt ud
af, at processen blev udviklet alle-
rede for 2. verdenskrig!

I det folgende vil jeg farst pracsen-
tere, hvad regencrerede tekstilfibre
er samt skitsere fremstillingsmeto-
den. Herefter felger historien for
udvikling af kaseinfibrene samt
nogle overvejelser omkring, hvor-
dan samtiden har praeget udviklin-
gen af bdade 1. og 2. generation af
kaseinfibrene.

REGENEREREDE
TEKSTILFIBRE

Fra basal materialeleere vil det vare
kendt for de fleste af dette blads
leesere, at tekstilefibre kan inddeles
i henholdsvis naturlige fibre, synte-
tiske fibre og de regenererede fibre.
Naturlige fibre er f.eks. bomuld og
her, der begge er cellulosefibre, has-
tet fra planter. Ligeledes kan naev-
nes uld og silke, der er proteinfibre
dannet af dyr, nemlig henholdsvis
far og silkeorm.

Som navnet antyder, €F Tegeneie-
rede fibre fremstillet i modsaetning
til naturlige fibre, der kan hestes i
naturen. Udgangsmaterialet for de
regenererede fibre er dog stadig na-
turligt, mens fremstillingsmetoden
er teknologisk. Derved kommer de
regenererede fibre til at indtage en
mellemposition mellem de naturlige
og de syntetiske fibre. Regenererede
fibre kaldes da ogsa semi-syntetiske
fibre. Ligesom for de naturlige fibre
kan grundbestanddelene veere en-
ten cellulose eller protein (se fakta-
boksen), der ved regenerering om-
dannes til henholdsvis viskose eller
kaseingarn.

TEKSTILE PROTEINER

Protein (ogsa kendt som eeggehvi-
destof) er opbygget af aminosyre.
Disse aminosyrer bliver i levende
dyre- og planteceller sat sammen i

lange kaeder ud fra opskrifter der
ligger i cellernes arvemateriale.
Opskrifterne er dem, vi ogsa ken-
der som gener. Forskellige celler er
specialiserede i at lave forskellige
protein: Sdledes er nogle celler i
huden pa beharede dyr specialiseret
i at lave det fiberformede protein
keratin (figur 1, til venstre). Pels
og har fra dyr bestar hovedsagelig
af keratin. Andre celler i huden er
kirtler, der kan udskille f.eks. sved
eller malk. Disse kirtelceller kan
danne proteinet kasein (figur 1, til
hajre) ved at saette aminosyrer sam-
men i rette reekkefolge ud fra den
genetiske opskrift. 80 % af meelkens
protein er kaseiner.

FREMSTILLINGSMETODEN
Princippet i fremstillingen af rege-
nererede proteinfibre minder om
fremstilling af viskose.

Ud fra udgangsmaterialet dannes
en "masse”, der presses ud gennem
nogle dyser. Ved at have afstemt
forholdene i den veaeske som massen
presses ud i, vil massen sterkne i
fiber-facon — og derved er materia-
let blevet regenereret, gendannet.
Processen er teknologisk. Men inspi-
rationen til denne fremstillingspro-
ces kommer i hej grad fra naturen,
blandt andet ved at aflure den “me-
tode”, som silkeormen eller andre
spindere benytter til at “fremstille”
silke. Ogsa her er der tale om en pro-
teinoplesning, der dannes og pres-
ses ud gennem silkeormens kirtler.
Nér proteinoplesningen far luftkon-
takt, sterkner oplesningen, og den
dannede fiber kan bruges til for ek-
sempel at spinde silkekokoner.

Ved fremstilling af kaseinfibre skal
malken igennem nogle indledende
trin: Ferst skal fedt og olie separeres
fra proteinet, og derefter skal den
tilbageblevne ostemasse vaskes,
torres og opleses igen. Det er denne
proteinmasse, der nu skal presses
igennem dyser.

Oprindeligt, for 1. generation ka-
seinfibre, skulle de dannede fibre
efterfolgende gennem diverse salt-
og formaldehydbade, for at fibrenes
styrke og holdbarhed kunne for-
bedres. Men med nyere (bio-) tek-
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